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1 VORGANG

Die Firma Vergutech GmbH Geschéftsbereich Vergumix, Am Firthenrode 52, in Geilenkirchen be-
auftragte die Materialprifanstalt (MPA) fir das Bauwesen in Braunschweig am 18.05.2009 mit der
Durchfiihrung von Prifungen gemaf DIN EN 1504-6 ,Produkte und Systeme fur den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiiberwachung und Be-

urteilung der Konformitat — Teil 6: Verankerung von Bewehrungsstaben“ an dem Produkt
- Vergumix EP Verguss (zwei Komponenten)

Gepruft wurde der in Tabelle 1 bzw. Tabelle 3 der DIN EN 1504-6 aufgeflihrte Leistungskennwert

des Ausziehwiderstandes.

2 Literatur

[1] Lehr, Bernhard: ,Tragverhalten von Verbunddibeln unter zentrischer Belastung im ungeris-
senen Beton — Gruppenbefestigungen und Befestigungen am Bauteilrand®, Dissertation an
der TU Stuttgart, 2002

3 MATERIAL

Fur die Durchfuhrung der Prifungen wurden die in der nachfolgenden Tabelle genannten Materia-
lien vom AG zur Verfigung gestellt. Die Produktbeschreibungen sind Herstellerangaben. Das ge-

nannte Mischungsverhaltnis entspricht den fur die Prifungen verwendeten Werten.

Tabelle 1: Produktdaten des verwendeten EP-Harzes

Produkt Produktbeschreibung Mischungsverhéltnis Gebindeform Herstelldatum

Komp. A: 18 kg
Komp.A:B=9:1 Komp.B: 2 kg 24.06.2009

Feinstblechverpackung

Vergumix EP zweikomponentiges
Verguss Epoxidharz

4 PRUFUNGEN UND ERGEBNISSE

4.1 Herstellung der Priufkorper

Die fur die Prifung des Ausziehwiderstandes erforderlichen Betongrundkorper mit den Mal3en
400 mm x 400 mm x 250 mm (I x b x h) wurden von Mitarbeitern der MPA Braunschweig gemaf DIN
EN 1881 und DIN EN 1766 hergestellt und fur die Prifungen vorbereitet. Die rd. 103 bis 108 mm
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tiefen Bohrungen wurden mit einem Bohrhammer hergestellt. Der Bohrlochdurchmesser betrug

32 mm, der Durchmesser der Gewindestangen (M 16 x 200) der Gite 4.6 16 mm.

Die Reinigung der Bohrlécher erfolgte mit einer Flaschenbirste und anschlieRend durch Ausblasen

mit Druckluft. Dieser Reinigungsvorgang wurde dreimal wiederholt, s. Anlage 1.

Die Kleber wurden mit den in Abschnitt 3 angegebenen Mischungsverhéltnissen laut Herstelleran-
gaben hergestellt und direkt nach dem Anmischen am 13.08.2009 durch den AG in die Bohrlocher
gefillt. Anschlielend wurden die Gewindestangen in die Bohrldcher eingebracht und fixiert, s. Anla-
ge 1 Bild A 1. Dabei wurde herausgedriickter Kleber sofort entfernt. Die 9 Prufkdrper lagerten bis zu
den Prifungen (24 h und 7 d) in der Prifhalle bei rd. 20C.

4.2 Ausziehwiderstand

Der Ausziehwiderstand wurde gemaf DIN EN 1881 an insgesamt 6 Prifkdrpern nach 24 h (Proben
1-3) und an 3 Prufkdrpern nach 7 Tagen (Proben 4-6) bestimmt. Die Prifergebnisse sind in der

nachfolgenden Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2:  Ubersicht der ermittelten Auszugswerte

Produkt Probe Proben- Einbindetiefe Bruchlast Versagensart | vgl. Anlage
alter [mm] [kN]
1 24 h 104 73,4 1 2
2 24 h 107 71,2 3 3
Vergumix EP 3 24 h 106 72,0 1 2
Verguss 4 7d 108 68,3 1 2
5 7d 104 72,6 1 2
6 7d 103 73,0 1 2

Das Versagen erfolgte bei den Proben 1, 3, 4, 5 und 6 durch Versagen der Gewindestange
(Versagensart Typ 1, vgl. Bild A 3) und bei Probe 2 durch ,Herausziehen der Gewindestange und
des Verankerungsproduktes aus dem Beton* (Betonbruch; Versagensart Typ 3, vgl. Bild A 4 und Bild
A 5). Auf eine Prifung der Proben 7 bis 9 nach 28 Tagen wurde verzichtet, da bei 5 von 6 Proben
ein Versagen der Gewindestange nach 24 h bzw. 7 Tagen festgestellt wurde. Die Gesamtverschie-
bung (Relativbewegung zwischen Betongrundkérper und Gewindestange) wurde an Probe 1 be-
stimmt. Sie betrug bei 75 % der Maximallast 0,8 mm. Hierbei wurde beim Versagen der Gewinde-
stange ein Wegaufnehmer zerstort, so dass auf Grund der Versagensart vom Typ 1 die Messungen

zur Bestimmung der Relativbewegung zwischen Gewindestange und Betongrundkdrper nicht fortge-
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fuhrt wurden. An allen weiteren Proben wurde augenscheinlich keine Verschiebung des EP-Harzes

gegenuber der Betonoberflache festgestellt.

5 Verbundfestigkeit

Bei der Berechnung der Verbundfestigkeit wird Gber die Einbindetiefe h¢ eine gleichmaRig verteilte
Verbundspannung angenommen. Dieser Ansatz kann nach [1] als hinreichend genau angenommen
werden. Demnach berechnet sich die Verbundspannung zwischen Mdrtel und Bohrlochwand wie

folgt:

F

u

- xd, xhy

u

hierin bedeuten:

Ty Maximale Verbundfestigkeit in N/mm?2 zwischen Mortel und Bohrlochwand

F. Maximale Bruchlast in N

do Mittlerer Durchmesser des ausgebrochenen Verankerungskorpers aus dem Beton in mm

hes Einbindetiefe bzw. Verankerungslane in mm

Ein Versagen zwischen Mértel und Bohrlochwand wurde lediglich an der Probe 2 nach 24 h festge-
stellt, vgl. Tabelle 2. Somit errechnet sich die Verbundfestigkeit bei einem mittleren Durchmesser d,
des Verankerungskorpers von 38 mm, einer max. Bruchlast von F, = 71,2 kN und einer Einbindetiefe
von 107 mm zu 5,6 N/mm?2 (24 h-Wert).

6 ZUSAMMENFASSUNG

Die Firma Vergutech GmbH beauftragte die MPA Braunschweig mit der Durchfihrung von Versu-

chen zur Bestimmung des Ausziehwiderstandes von eingeklebten Gewindestangen.

Die Probenherstellung der Betonkdrper erfolgte durch die MPA Braunschweig. Die Prufungen wur-
den in der MPA Braunschweig durchgefiihrt und sind in diesem Bericht zusammenfassend darge-
legt.

Braunschweig, den 15.09.2009

Der stellv. Leiter der Prifstelle Der Sachbearbeiter
i.A. i.A.

Dipl.-Ing. H.Alberts Dipl.-Ing. M. Neumann
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Bild A 1: Faschenbirste und Gewindestange der Gite 4.6 (M 16, | = 200 mm)

Bild A 2: Probe 1 (exemplarisch) — Eingeklebte und im Bohrloch zentrierte Gewindestange
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Bild A 3: Probe 1 (exemplarisch) — Nach Auszugsversuch (Versagenstyp 1)

Bild A 4: Probe 2 — Nach Auszugsversuch (Versagenstyp 3)
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Bild A 5: Probe 2 — Nach Auszugsversuch (Versagenstyp 3) mit anhaftendem Betonmaterial



